Таблиця №1
Вироби трикотажні білизняні для дітей новонароджених
	Назва виробу,
виробник, 
	Комплект дитячий «Лодочка»

Постачальник Коипанія «Арком»

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,9
	не

більше 20
	2,8

	Назва виробу,
виробник, 
	Напівкомбінезон

ТОВ «Афет Трансфер», Україна, м. Луганськ

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,9
	не

більше 20
	2,1


	Назва виробу,
виробник, 
	Комбінезон «Заєць»

ПП «фірма «СВА-Експрес», Україна, м. Полтава

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,7
	не

більше 20
	18,9

	Назва виробу,
виробник, 
	Льоля «Я»

ПП «фірма «СВА-Експрес», Україна, м. Полтава

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,8
	не

більше 20
	19,3


	Назва виробу,
виробник, 
	Кардіган для немовляти
Armstrong Knitting Mills, Індія

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,8
	не

більше 20
	18,3

	Назва виробу,
виробник, 
	Льоля «Правильний одяг для дітей»
ФОП Ковальчук, Україна, Полтавська область

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає частково 

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,7
	не

більше 20
	17,8


	Назва виробу,
виробник, 
	Комплект «Антошка»
ПП Макініна (?)  Г.В.,Україна, Полтавська область

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	7,1
	не

більше 20
	34,6

	Назва виробу,
виробник, 
	Льоля, арт. 5239 

«Торговая марка «Соня»

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,8
	не

більше 20
	23,2


Вироби швейні білизняні для дітей новонароджених

	Назва виробу,
виробник, 
	Льоля , арт.5201

«Торговая марка «Соня»

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	Помилково  на  ГОСТ 17291-84

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия

	Вміст складників сировинного складу, %
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається 

Використання синтетичних швейних ниток у швах, що торкаються тіла дитини, не допускається
	бавовна 100%

швейні нитки - синтетичні
	4,8 - 7,5
	6,7
	не

більше 20
	22,1


Вироби трикотажні верхні для дітей новонароджених

	Назва виробу,
виробник, 
	Полувер для немовляти,

Shandong Pengyuan Garments Co.Ltd. Китай

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,7
	не

більше 20
	52,9


Вироби трикотажні білизняні дитячі 

	Назва виробу,
виробник, 
	Труси для хлопчика, арт. 767665

XIAMEN JINMAO LOGISTICS ., Ltd, Китай

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 20462-87 
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,7
	не

більше 20
	13,3

	Назва виробу,
виробник, 
	Футболка для немовляти, арт. 390425

KIDS FASHION, Індія

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,8
	не

більше 20
	11,9


	Назва виробу,
виробник, 
	Піжама для дівчинки, арт. 787529

Northern internation holding Co., Ltd, Китай

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 904-87
	Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия.

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,7
	не

більше 20
	17,2

	Назва виробу,
виробник, 
	Труси для хлопчика, без артикула

відсутнє

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відсутнє

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 20462-87 
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна  35,1 %
поліефір 64,9%
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/3

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,6
	не

більше 20
	2,3


	Назва виробу,
виробник, 
	Фуфайка дитяча (мілібарі), без артикулу

Постачальник Компанія «АРКОМ», Україна

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 20462-87 
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	7,2
	не

більше 20
	26,2

	Назва виробу,
виробник, 
	Труси для хлопчика, модель ШТ-15

ФОП Ковальчук Л.І., Україна, Полтавська область

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	позначення НД відсутнє

	Марковання
	відповідає частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 20462-87 
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна  88,6 %

поліуретан11,4 %
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 44

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,6
	не

більше 20
	2,3


	Назва виробу,
виробник, 
	Шорти для хлопчика, арт. І907

ФОП Мамот О.В., Україна, Полтавська область

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	відповідає
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 20462-87 
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия.

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	6,8
	не

більше 20
	30,7

	Назва виробу,
виробник, 
	Комплект «Аліса», модель 077 1а

ПП  Макініна (?) Г.В., Україна, Полтавська область

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 904-87 
	Изделия трикотажные бельевые для женщин и мальчикодевочек. Общие технические условия.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	69
	не

більше 20
	34,9


	Назва виробу,
виробник, 
	Труси для дівчинки, без артиклу

New Age Intimo S.r.l., Італія

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відсутнє

	Марковання
	не відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 904-87 
	Изделия трикотажные бельевые для женщин и мальчикодевочек. Общие технические условия.

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 89,8%

поліуретан

10,2%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,8
	не

більше 20
	32,3

	Назва виробу,
виробник, 
	Труси для дівчинки, без артикулу

New Age Intimo S.r.l., Італія

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відсутнє

	Марковання
	не відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 904-87 
	Изделия трикотажные бельевые для женщин и мальчикодевочек. Общие технические условия.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 89,8%

поліуретан

10,2%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,9
	не

більше 20
	35,9


	Назва виробу,
виробник, 
	Комплект ясельний, модель 958 – Фуфайка

ТОВ «Сілк Лайф», Україна, м. Луганськ 

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия

	Вміст складників сировинного складу, %
	Ступінь тривкості пофарбування до 

фізико-хімічних впливів, бали
	Величина рН, од.
	Масова частка вільного формальдегіду, мкг/г

	
	Прання № 1
	«поту»
	
	

	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати 
випробувань
	вимоги НД
	результати випробувань


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 100%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/5
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/5
	4,8 - 7,5
	6,4
	не

більше 20
	18,3

	Назва виробу,
виробник, 
	Комплект ясельний, модель 958 - Комбінезон 

ТОВ «Сілк Лайф», Україна, м. Луганськ

	посилання на НД 
(згідно маркування)
	відповідає

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність:

	СанПиН № 42-125-4390-87
	Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с их гигиеническими показателями

	ДСТУ 4239:2003
	Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги.

	ГОСТ 12694-90 
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста.
Общие технические условия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Вміст синтетичних

волокон 
не допускається
	бавовна 81,0%

поліефір

19%
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування)
	4/4
	не

менше 4/4

(для усіх тонів пофарбування
	4/4
	4,8 - 7,5
	7,1
	не

більше 20
	15,2


