Таблиця № 2

взуття дитяче

	Назва виробу,
виробник, 
	Туфлі домашні дошкільні

Shanghai Songhai Indastrial Trading Corp., Китай

	посилання на НД 
(згідно марковання)
	відсутнє

	Марковання
	відповідає

	Випробовування проведені на відповідність: 

	ДСТУ ГОСТ 1135:2007
	Взуття домашнє та дорожнє. Загальні технічні умови


	ГОСТ 21463-87
	Обувь. Нормы прочности

	Застосовані матеріали
	Конструкція взуття
	Міцність кріплення деталей низу взуття, Н/см
	Міцність кріплення деталей заготовки верху взуття, Н/см

	
	Вимоги ДСТУ ГОСТ

1135:2007
	Результати випробувань
	Вимоги ГОСТ

21463-87
	Результати 

випробувань
	Вимоги ГОСТ

21463-87
	Результати випробувань

	
	
	ліва

н/п
	права 

н/п
	
	ліва

н/п
	права

н/п
	
	ліва

н/п
	права

н/п

	Матеріал верху – текстиль

Матеріал низу –

Полімерний матеріал
Вкладна устілка дубльована: поліуретан та синтетична тканина
	повинна бути основна устілка

п.4.5.2.5
	відсутня 

основна 

устілка
	відсутня 

основна 

устілка
	не менше

32,0
	21,0
	22,5
	не менше

90,0
	67,2
	68,1


	Назва виробу,
виробник, 
	Туфлі для ясельного віку, артикул 31135

Foshan Kong Dragon Shoes Ltd, Китай

	посилання на НД 
(згідно марковання)
	відсутнє

	Марковання
	не відповідає визначення типу взуття за статево віковою групою (зазначено - пінетки)

	Випробовування проведені на відповідність:

	ДСТУ ГОСТ 1135:2007
	Взуття домашнє та дорожнє. Загальні технічні умови

	ГОСТ 21463-87
	Обувь. Нормы прочности


	Застосовані матеріали
	Конструкція взуття
	Міцність кріплення деталей низу взуття, Н/см
	Міцність кріплення деталей заготовки верху взуття, Н/см

	
	Вимоги НД

ДСТУ ГОСТ

1135:2007
	Результати випробувань
	Вимоги НД

ГОСТ

21463-87
	Результати випробувань
	Вимоги НД

ГОСТ

21463-87
	Результати випробувань

	
	
	ліва

н/п
	права 

н/п
	
	ліва

н/п
	права

н/п
	
	ліва

н/п
	права

н/п

	Матеріал верху – натуральна шкіра

Матеріал низу –

натуральна шкіра


	обов´язкова

наявність

задника
	Задник 

відсутній
	Задник 

відсутній
	не менше

85
	53,5
	49,0
	не менше
90,0
	75,1
	73,3


	Назва виробу,
виробник, 
	Туфлі літні малодитячі, арт. 222760

Тайджоу Дженоуер Шуз Ко. ЛТД , Китай

	посилання на НД 
(згідно марковання)
	відсутнє

	Марковання
	частково

	Випробовування проведені на відповідність:

	ДСТУ ГОСТ 1135:2007
	Взуття домашнє та дорожнє. Загальні технічні умови

	ГОСТ 21463-87
	Обувь. Нормы прочности

	Застосовані матеріали
	Конструкція взуття
	Міцність кріплення деталей низу взуття, Н/см

	
	Вимоги 

ДСТУ ГОСТ

1135:2007
	Результати випробувань
	Вимоги 

ГОСТ 21463-87
	Результати 

випробувань

	
	
	ліва

н/п
	права 

н/п
	
	ліва

н/п
	права

н/п

	Матеріал верху – синтетичний матеріал дубльований трикотажним полотном

Матеріал низу –

гума мікропориста
	п.3.6

не допускається виготовлення взуття для ясельного віку, малодитячого та дошкільного 

з відкритою п’яточною частиною
	Відкрита

п’яточна частина
	Відкрита

п’яточна частина
	не менше

28,0
	21,5
	20,5


